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Skotsel och underhall

Tack for att nivalt att kdpa en dorr fradn SnickarPer! For att fa ut det basta av er dorr sa ber vi

erattnoggrant lasa igenom vara skdtsel- och underhallsanvisningar innan ni monterar dorren.

Fleraav vara produkter maste fardigbehandlas innan de monteras. Nar ni sedan monterar dérren

sa ska montageanvisningarna foljas noga, steg for steg.

En d6rr fran SnickarPer
SnickarPers d6rrar ir tillverkade av tri. Trd 4r ett
levande material som péverkas av vatten, solljus,
virme och kyla. Dessutom paverkas ddrrarna av
de fororeningar som finns i regn och luft. Detta ir
faktorer som inte gir att styra dver och som endast
kan motverkas med regelbundet underhdll. Dérrens
placering och hur utsatt den dr for fukt, sol och vind
paverkar dess livslingd avseviirt.

Vi rekommenderar att det alltid finns ett skyd-
dande tak &ver dorren.

Malade dorrar

SnickarPers dérrar ir malade med hogvirdigt
2-komponent polyuretansystem. Detta ger en ythird
yta och god fuktresistens. Men dérren méste 4nd3

skotas!

Skotsel och Underhall
Malade dorrar ska kontrolleras och rengéras minst tvi
ginger drligen. Rengdr ytan med en fuktig trasa.

Skador och firgsprickor maste dtgirdas omedelbart
med ny firg for att inte fuke skall tringa in.

Om firgen uppvisar blisor, flagor eller matthet ska
dérren mélas om (se «Ommalningy).

Troskeln dr grundoljad frén fabrik. Trosklar skall
med jimna mellanrum oljas med en firglos ddeltri-
olja.

Vaxning med vanligt bilvax forlinger dorrens
livslingd ytterligare, dessutom forbittras fargbestin-
digheten. Intervallen for hur ofta dérren behaver
vaxas varierar starkt beroende pa dess placering och
utsatthet for vider och vind. Nir den blanka vaxade
ytan dter borjar visa tecken pa att mattas 4r det dags
for en ny behandling.

Innan vaxningen mdste ddrren rengoras pd
samma sitt som en bil, det vill siga med bilschampo
eller fettlssande diskmedel. Anvind en ren svamp s
att det inte blir onédiga repor eller skador pd dérren.
Vaxet ldggs pa och arbetas in med en ren trasa.
Observera att vaxet inte fir innehalla silikon!

Ommalning

Precis som fasaden pa ett hus, méste till slut dven dér-
ren malas om. Hur ofta beror pa yttre omstindigheter
som till exempel utsatthet for vider och vind.

Vid ommalning mattslipas forst ytan med fint
slippapper. Slipdammet tas bort med tryckluft eller
dammsugare med borstmunstycke.

Dérren malas sedan med alkydfirg. Detaljerade
maélningsanvisningar fis av firgtillverkare eller firg-

handel.

Om dorren vaxats med bilvax miste den tvittas

mycket noggrant med hett vatten innan ommalning.
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Ekddrrar

Olja innan din ekddrr monteras!

Ekdérrar ir endast grundoljade vid leverans. Detta
innebir att du sjilv méste olja dérren innan den
monteras. Oljan skall vara ddeltriolja for utomhus-
bruk (med antimigelskydd). Den omonterade dérren
skall oljas ett flertal génger till dess att en fet och vat-
tenavvisande yta uppstar.

Underhill av ekdorr
En ekdérr behdver oljas ofta for att inte bli ful, spricka
och f3 svarta prickar. Olja 6—8 ggr/ér eller efter be-
hov. Olja omedelbart vid minsta tendens till torr yta
eller vid fiberresning.

Troskeln dr grundoljad frén fabrik. Trosklar skall
med jimna mellanrum oljas med en firglos ddeltri-

olja.

Gor sa hir: Rengdr dérren, torka av med trasa, slipa
med fint slippapper i trdets fiberriktning f6r att putsa
bort resta fibrer. Olja in dérren med ddeltriolja (glim
inte dorrbladets undersida och kanter, samt karm och
triskel) tills ytan ir fet och vattenavvisande. Torka
bort all 6verflodig olja. Vid behov vilj en pigmente-
rad olja. Detaljerade malningsanvisningar fis av oljans
tillverkare eller firghandel. For att 6ka livslingden
bér dérren placeras under tak.

Teakdorrar

Olja innan din teakdérr monteras!

Teakdérrar idr endast grundoljade vid leverans. Detta
innebir att du sjilv méste olja dérren innan den
monteras. Oljan skall vara teakolja for utomhusbruk
(med antimigelskydd). Den omonterade dorren skall
oljas ett flertal génger till dess att en fet och vattenav-
visande yta uppstir.

Underhéll av teakdorr

Teakdérren skall oljas 2—4 ggr/ar eller efter behow.
Om minsta tendens till torr yta uppstér si olja dérren
omedelbart.

Gor sa hir: Rengdr dorren, torka av med trasa, slipa
med fint slippapper i trdets fiberriktning f6r att putsa
bort resta fibrer. Olja in dorren med teakolja (glim
inte dirrbladets undersida och kanter, samt karm och
triskel) tills ytan ir fet och vattenavvisande. Torka
bort all 6verflodig olja.

Vid behov vilj en pigmenterad olja. Detaljerade
malningsanvisningar fis av oljans tillverkare eller firg-
handel. T4nk p4 att oljiga trasor kan sjilvantinda!
For att 6ka livslingden bér dérren placeras under tak.

Dérrar i teak kan f3 sm sprickor i ytskiktet, detta
beror pd att triet ir ett levande material. Sprickorna
paverkar ej dérrens funktion eller tithet och ir endast
bevis p4 act dérren ir tillverkad i naturmaterial.

Konstteakdorrar

Olja innan din konstteakd6rr monteras!
Konstteakdorrar ir endast grundoljade vid leverans.
Du méste sjilv olja in dérren innan den monteras.
Oljan skall vara pigmenterad teakolja med antimé-
gelskydd for utomhusbruk, (for att konstteak ef skall
blekas mdste pigmenterad olja anviindas). Den omonte-
rade dorren skall oljas ett flertal gdnger till dess att en
fet och vattenavvisande yta uppstir.

Underhill av konstteakdorr

Konstteak ir ett ytfanér av trifiberskiva bestdende

av flera olika trislag. Nir dessa dorrar oljas s méste
pigmenterad olja anvindas f6r att teakutseendet skall
behallas. Anvinds inte pigment i oljan s kommer
dorren att blekas med tiden.

Konstteakdorren skall oljas 4—8 ggr/ar eller efter
behov. Om minsta tendens till torr yta uppstér si olja
do6rren omedelbart.

Troskeln ir grundoljad frén fabrik. Trosklar skall
med jimna mellanrum oljas med en firglos ddeltrd-
olja.

Gor sa hir: Rengor dérren, torka av med trasa, slipa
med fint slippapper i triets fiberriktning for att putsa
bort resta fibrer. Olja in dérren med teakolja (glim
inte dorrbladets undersida och kanter, samt karm och
troskel) tills ytan ir fet och vattenavvisande. Torka
bort all 6verflédig olja. Anvind pigmenterad olja!
Detaljerade malningsanvisningar fis av oljans tillver-
kare eller firghandel. Tink p3 att oljiga trasor kan
sjilvantinda!

For att 6ka livslingden bor dérren placeras under tak.

Dérrar i konstteak kan f3 smé sprickor i ytskikeet,
detta beror p4 att triet ir ett levande material.
Sprickorna paverkar ej dérrens funktion eller tithet
och ir endast bevis pé att dérren ir tillverkad i natur-
material.
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Furudorrar

Ytterdorrar i furu ir helt obehandlade vid leverans
och skall laseras eller oljas pa alla sidor fére monte-
ring. Gloém inte karmar, insida, kanter, éver- och un-
dersida. Kvistar skall ej behandlas med kvistlack utan
rekommendation frin firghandlare. Ingen garanti
limnas mot kvistgenomslag.

Furudérrar méste behandlas omsorgsfullt eftersom
de dr mycket kinsliga for fukt med svillning och
sprickbildning som f6ljd. Kontrollera dérren minst
2—4 ginger per ir. Om ytan visar tecken pd uttork-
ning (till exempel ytsprickor), matthet eller grinad
skall dérren malas eller laseras om (se «Ommélningy)
samt detaljerade underhdllsanvisningar frén firgtill-
verkare eller firghandel).

Troskeln idr grundoljad frén fabrik. Trosklar skall
med jimna mellanrum oljas med en firglos ddeltri-
olja.

Dérren bér alltid placeras under tak.

Vihoppas ni far mycket gladje av er SnickarPer-dorr!

Motverka och atgidrda mogelangrepp

I fukt trivs mogelsvampar bist. De trivs ocksa pd
naturmaterial vilket gor att de ibland fér fiste pd
oljade dérrar. Detta ir inget vi dorrtillverkare, eller
tillverkaren av oljan, kan styra 6ver. Det kan upplevas
irriterande att angrepp kommer pa dérren men inte
pd andra delar av fasaden. Detta beror pa olika mate-

rial och olika ytbehandlingar.

Om mégel uppkommer pa dérren méste den forst
tvittas ren noga. Anvind girna det miljomirkta
medlet Biokleen Alg & Mégeltvittmedel, annars gir
dven vanligt diskmedel Yes original bra.

Ar dérren mycket angripen sa foreslar vi att dorren
tvittas med utspidd ammoniak och tvittsvamp,
direfter ovan nimnda rengdringsmedel. Skélj sedan
noggrant med vatten. Nir dorren tvittats reser sig
trifibrerna ndgot vilket &tgirdas genom slipning med
ett fint sandpapper i trifibrernas riktning. Direfter
skall dérren oljas igen, s& minga gnger som behdvs
till dess att ytan blir fet och vattenavvisande.

OBS! Ar dérren inte tillrickligt noga rengjord fore
oljningen si kan oljan istillet fungera som «féda» for
mégelsporerna! Ett bra underarbete ger ett bra
resultat.
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